Лекція 12.
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Целюлоза, її склад.

Молекулярна формула целюлози,  як і в крохмалю.

Целюлоза також є природним полімером. Її макромолекула складається з багатьох залишків молекул глюкози.

При розгляді синтетичних полімерів (поліетилен) ми вже з’ясували, що їх властивості залежать від числа елементарних ланок та їхньої структури. Це ж положення стосується і природних полімерів. Виявляється, ступінь полімеризації в целюлози набагато більше, ніж у крохмалю. Крім того, порівнюючи структури цих природних полімерів, установили, що макромолекули целюлози, на відміну від крохмалю, складаються із залишків молекули β-глюкози і мають тільки лінійну будову. Макромолекули целюлози розташовуються в одному напрямку і утворюють волокна (льон, бавовна, коноплі).

У кожному залишку молекули глюкози містяться три гідроксильні групи.
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Фізичні властивості

Целюлоза — волокниста речовина. Вона не плавиться і не переходить у пароподібний стан: за нагрівання приблизно до 350 °С целюлоза розкладається — обвуглюється. Целюлоза нерозчинна ні у воді, ні в більшості інших неорганічних і органічних розчинників. Розчинником целюлози є реактив Швейцера — розчин купрум(II) гідроксиду з амоніаком, з яким вона водночас і взаємодіє.
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 [Cu(NH3)4](OH)2
Хімічні властивості

1. [image: image3.emf]Гідроліз целюлози 
Гідроліз — одна з найбільш характерних властивостей целюлози.
2. Реакції естерифікації 
Оскільки молекули целюлози містять гідроксильні групи, то для неї характерні реакції з кислотами з утворенням естерів. Із них практичне значення мають реакція целюлози з нітратною кислотою, у результаті якої утворюється тринітроцелюлоза:
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[image: image5.emf]З етановою кислотою утворює триацетат целюлози:
[image: image6.emf]3. Повне окиснення (горіння)  :

4. Нагрівання

При нагріванні деревини без доступу повітря утворюються метан, метанол, етанон, етанова кислота та інші речовини.

 Поширення в природі та застосування целюлози

Целюлоза аналогічно крохмалю утворюється в рослинах при реакції фотосинтезу. З неї складаються в основному стінки рослинних клітин; звідси і походить її назва — целюлоза («целлула» — клітина). Целюлоза, або клітковина,— ще більш поширений вуглевод, ніж крохмаль. Масова частка целюлози в деревині становить близько 60 %, у ваті і фільтрувальному папері — 90 %.
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